
Peak position and Raman intensity 

C6H6N12O12 hexanitrohexaazaisowurtzitane (HNIW) 

Date Oct 01 2013 
Operator H.F. 
Equipment ALMEGA (Thermo Fisher SCIENTIFIC) 
Laser 532 nm, 25 mW 
Resolutoin 6.5 – 10.5 cm-1 
Sample solid powder 
Method micro (x50) 

1271  126  
1305  251  
1331  192  
1380  48  
1498  26  
1604  111  
3031  367  
3046  455  

128  227  
187  98  
250  46  
310  142  
336  100  
363  59  
439  30  
638  35  
741  22  
814  141  
934  55  
978  55  

1046  43  
1082  31  
1121  47  
1245  132  
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平成24年度経済産業省委託事業「火薬類の安定的な貯蔵・運搬に係る調査研究」成果物
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