
3,5-dinitrobenzoic acid (O2N)2C6H3COOH   35DNBA

DSC divice：SII DSC 7020
SII Nano Technology Inc.

dT/dt: 2 , 5, 10, 20 K/min
Atmosphere: Air
Vesel : pressure vessel (SUS)

SII Nano Technology Inc.
Sample : Wako ( > 98.0% )

a) 2 K/min

b) 5 K/min
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Ta : 281 ℃

To : 326 ℃

Ttop : 328 ℃

QDSC : 3251  J/g

＜Average＞

Ta : 285 ℃

To : 342 ℃

Ttop : 355 ℃

QDSC : 3209  J/g

＜Average＞
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c) 10 K/min

d) 20 K/min
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Ta : 296 ℃

To : 357 ℃

Ttop : 372 ℃

QDSC : 3218  J/g

＜Average＞

Ta : 314 ℃

To : 365 ℃

Ttop : 384 ℃

QDSC : 3367  J/g

＜Average＞



ASTM PLOT

338 611 1.64 0.301
337 610 1.64 0.301
355 628 1.59 0.699
355 628 1.59 0.699
371 644 1.55 1.00
372 645 1.55 1.00
383 656 1.52 1.30
385 658 1.52 1.30
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ΔE : 153  kJ/mol
A : 1.43 x 1027

r : -0.99857
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