
3-Picoline-N-oxide C6H7NO   3PNO

DSC divice：

dT/dt: 2 , 5, 
Atmosphere:
Vesel : press

SII Nan
Sample : Alf

a) 2 K/min

b) 5 K/min

N

O

100 200 300 400 500

2

204

207
251

253

278

280

1275 J/g

1245 J/g

H
ea

t f
lo

w
 (W

/g
)

Temperature (℃)

100 200 300 400 500

5
H

ea
t f

lo
w

 (W
/g

)

Temperature (℃)

221
265

210
267

294

294

1284 J/g

1213 J/g
SII DSC 7020

SII Nano Technology Inc.

10, 20 K/min
Air

ure vessel (SUS)
o Technology Inc.

aAesar ( > 98% )

Ta : 206 ℃

To : 252 ℃

Ttop : 279 ℃

QDSC : 1260  J/g

＜Average＞

Ta : 216 ℃

To : 266 ℃

Ttop : 294 ℃

QDSC : 1249  J/g

＜Average＞
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c) 10 K/min

d) 20 K/min
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Ta : 229 ℃

To : 271 ℃

Ttop : 308 ℃

QDSC : 1149  J/g

＜Average＞

Ta : 223 ℃

To : 304 ℃

Ttop : 321 ℃

QDSC : 1280  J/g

＜Average＞



ASTM PLOT

280 553 1.81 0.301
278 551 1.81 0.301
294 567 1.76 0.699
294 567 1.76 0.699
308 581 1.72 1.00
308 581 1.72 1.00
320 593 1.69 1.30
321 594 1.68 1.30

1/Tm・103 log φ

2

5

10

20

Heat rate　φ
(K/min)

Tpeak

(℃)
Tm
(K)

1.65 1.70 1.75 1.80 1.85
0.0

0.5

1.0

1.5

1/T (X103)

lo
g 
φ ΔE : 148  kJ/mol

A : 1.58 x 1026

r : -0.99831




