
N,N’-
Dinitrosopentamethylenetetramine C5H10N6O2 NNDNP

DSC divice：SII DSC 7020
SII Nano Technology Inc.

dT/dt: 2 , 5, 10, 20 K/min
Atmosphere: Air
Vesel : pressure vessel (SUS)

SII Nano Technology Inc.
Sample : Wako  ( ≧95.0% )

a) 2 K/min

b) 5 K/min
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Ta : 130 ℃

To : 177 ℃

Ttop : 184 ℃

QDSC : 3455  J/g

＜Average＞

Ta : 143 ℃

To : 191 ℃

Ttop : 198 ℃

QDSC : 3471  J/g

＜Average＞
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c) 10 K/min

d) 20 K/min
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Ta : 152 ℃

To : 194 ℃

Ttop : 204 ℃

QDSC : 3459  J/g

＜Average＞

Ta : 168 ℃

To : 197 ℃

Ttop : 201 ℃

QDSC : 3338  J/g

＜Average＞



ASTM PLOT

184 457 2.19 0.301
184 457 2.19 0.301
200 473 2.11 0.699
196 469 2.13 0.699
204 477 2.10 1.00
204 477 2.10 1.00
201 474 2.11 1.30
201 474 2.11 1.30
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Tm
(K) 1/Tm・103 log φ
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ΔE : 165  kJ/mol
A : 1.48 x 1029

r : -0.8509
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ASTM PLOT (2, 5, 10 K/min)

ΔE : 138  kJ/mol
A : 3.17 x 1024

r : -0.96285
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